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PESO ESPECIFICO APARENTE
BULK SPECIFIC GRAVITY
POROSIDAD APARENTE
APPARENT POROSITY

1966+-10 KG/M3

0,40%

COEFICIENTE DE ABSORCION

0,10 %
ABSORPTION COEFFICIENT

RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION
COMPRESSION STRENGHT 254+-2.3

RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION
BENDING STRENGHT 6.3+1.0

RESISTENCIA AL DESGASTE
FRICTIONAL WEAR TEST L
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YELLOW LYMJAR



